
  

  للمركبات الداخلية المطاط انابيب

  اسم الاختبار  رقم المواصفة
  
  
  
  
  

  ٧٤٠٣ : م . ق . م

 
  الظاھري الفحص -

   الاستطالة اختبار -

  اللحام منطقة عبر الشد قوة -

   الدائمة الاستطالة اختبار -

  البيانات -

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


